DENVERMANTA AL

Manta asfaltica modificada con polimeros, con acabado en aluminio

DENVERMANTA AL es una lamina impermeabilizante auto protegida a
base de asfalto modificado con polimeros y estructurada con armadura
de poliéster no-tejido compuesto por filamentos continuos con la cara
expuesta revestida con una lamina de aluminio.

uUsos
Denvermanta AL es recomendada para impermeabilizacion de losas
inclinadas, cubiertas, en forma de cupulas (bdévedas), tejados, etc.

VANTAJAS

> Excelente capacidad de reflexion solar, reduce el flujo de calor
mejorando el confort térmico;

> Flexibilidad;

> La mezcla apropiada de diversos polimeros permite que
Denvermanta AL sea una opcidn que combina calidad y costo.

MANTAS ASFALTICAS

PROPRIEDADES

Las siguientes propiedades fueron obtenidas en ensayos de laboratorio. Los resultados
de ensayos nuevos pueden presentar variaciones minimas.

ENSAYO TIPOIII

Traccion longitudinal 400 N
Traccidn transversal 300 N
Elongacidn longitudinal 30%
Elongacidn transversal 30%
Absorcion de agua 1%

Flexibilidad a baja temperatura 0°C

Resistencia al impacto 2,45)
Resistencia a la fluencia en altas temperaturas 90°C

Estabilidad dimensional 1%
Flexibilidad después del envejecimiento

acelerado (CUV) 10°¢
Estanquidad 10 mca
Resistencia al desgarro 100 N

ODO DE APLICACION

Preparacion de la Superficie
La superficie debe estar limpia, seca y libre de aceites, grasas y
cualquier tipo de particulas sueltas.

Realizar una nivelacién en la superficie con mortero de cemento y arena,
relacién de 1:3 a 1:4 con una pendiente minima de 1% en direccién al
desagiie. Redondear angulos (bordes).

ubulaciones emergentes y desagiies, deben estar fijos, garantizando asi
na mejor ejecucién en el acabado. Se recomienda ejecutar un
rebajamiento de 1 cm de profundidad alrededor de los desagues, con
didmetro de 50 cm.

. Empresa certificada: Empresa associada:

GBC BRASIL

www.denverimper.com.br

DENVER

IYITIME ABILIZANTES

VERSIONES DISPONIBLES

ESTRUCTURANTE miileRl

MASA ASFALTICA

ByC

33 kg/bobina*
3 mm
4 mm

P/AL

VERSIONES

ACABADO
P/AL — Polietileno / Aluminio
* Espesor no contemplado por la norma,

esta version del  producto es
comercializado por peso.

NORMAS
Cumple con NBR 9952

CONSUMO
0,115 RI/m?

VALIDEZ
48 meses.

Las ldaminas deben ser
transportadas y almacenadas
siempre verticalmente, evitando la
proximidad de fuentes de calor,
dafios en la superficie y en los
extremos.

Almacenar en un lugar cubierto,
ventilado y con temperaturas
comprendidas entre 5°y 30° C

EMBALAIJE

Denvermanta AL es proporcionada
en laminas de 1 m de ancho por 10
m de largo, acondicionadas en
pallets de 25 laminas (33 kg y 3
mm) y 20 ldaminas (4 mm)
envueltas por una pelicula de

polietileno.




La impermeabilizacién debe ser realizada con una altura minima de 30 cm
del suelo y 3 cm de profundidad.

En los casos donde exista un borde expuesto, Denvermanta AL debe estar
anclada en un tipo de ranura en U con unas dimensiones minimas de 2 x 2
con o un detalle especifico que asegure el anclaje y/o la proteccion de
Denvermanta AL en las dreas verticales.

Aplicacion

Aplicar una capa de imprimacién Impermanta Primer o Denvermanta
Primer Acqua, sobre la superficie nivelada y seca, esperando su completo
secado.

MANTAS ASFALTICAS

Para unir con soplete, dirigir la llama para calentar simultdneamente la
parte interna de la ldmina y la superficie preparada.

Para unir con asfalto caliente, aplicar una capa de Denver Poliasfalto a
una temperatura de 180° a 220° C con ayuda de un separador y
simultdneamente desenredar la Denvermanta AL sobre la superficie, con
precaucién, evitando el exceso de asfalto frente de la lamina.

Para la uniéon se debe presionar la Denvermanta AL hacia el centro de los
bordes evitando que se formen burbujas de aire.

La superposicidon entre dos Denvermantas AL debe ser minimo de 10 cm,
teniendo los cuidados necesarios para una perfecta adherencia.

MANIPULACION Y SEGURIDAD

Manipule cuidadosamente evitando impactos fuertes y agudos de los
rollos contra el suelo, asi como el contacto con superficies afiladas o
ntudas. Este procedimiento evitard dafios no deseados al producto
como: rotos en los bordes, perforaciones, dafios en la masa asfdltica, etc.

> Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas por los
6rganos competentes y el uso de EPP’s apropiados. Se recomienda el
uso de cremas especificas como proteccidn adicional en la piel.

En caso de quemaduras no intente limpiar la zona. Busque ayuda
ica.

mayor informacién sobre manipulacion y seguridad del
producto, solicite la ficha de Informacién de Seguridad de Producto
Quimico (FISPQ).
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LIMPIEZA
La limpieza de equiposy
herramientas debe ser
realizada con tiner o
Denversolvente 400.

OBSERVACIONES
El Mortero utilizado para la
nivelacion debe estar libre de
cal y/o hidréfugos.

Para las uniones es
recomendable pasar un rodillo
después de la superposicion o

biselado con una punta
redonda de una espatula.

La impermeabilizacion debe ser

iniciada por lo puntos criticos,

tales como desagiies, juntas de
dilatacidn, etc.

Durante la aplicacion de la
manta asfaltica, alinear las
[dminas desenrollandolas
totalmente y enrollandolas
nuevamente.

Las modificaciones y terminado
deben estar recubiertos con
pintura de aluminio para la
proteccion de superficies y
acabado final.

ENSAYO DE ESTANQUIDAD
Después de ejecutar la
impermeabilizacidn, hacer la
prueba de estanqueidad
permaneciendo la estructura
con agua minimo 72 horas y asi
poder detectar cualquier falla
de aplicacién en la
impermeabilizacion.
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